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Restitution des niveaux de service
Sevran_07/2025

jetson-5



Matière Contaminant
pcnc 4.35%

pet_clair 3.46%
film_pedb 22.9%

jrm 11.47%
refus 11.36%

Taux de contaminant par matière majoritaire



Matière : pet_clair Taux Nombre d'imagettes
pet_clair 97.39% 6609

autre 0.57% 68
papier 0.97% 64

pet_fonce 0.69% 32
carton 0.37% 30

bouchon 0.03% 10
barquette_avec_film 0.05% 2

pehd 0.04% 1

Répartition des matériaux
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Matière : refus Taux Nombre d'imagettes
pet_clair 11.75% 548

papier 1.06% 476
carton 0.44% 126
autre 0.09% 38
metal 0.06% 15

pet_fonce 0.07% 9
pehd 0.02% 2

Répartition des matériaux
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Matière : jrm Taux Nombre d'imagettes
plastique 2.61% 1124

Carton_brun 7.12% 1106
Teint_Dans_La_Masse 0.52% 425

Carton_gris 0.66% 127
autre_refus 0.66% 126
cartonnette 0.24% 96

kraft 0.3% 24

Répartition des matériaux
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Matière : film_pedb Taux Nombre d'imagettes
papier 23.42% 7686

film_plastique 75.36% 737
carton 0.8% 228

barquette_opaque 0.72% 14
pet_opaque 0.32% 8

metal 0.18% 1

Répartition des matériaux
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Matière : pcnc Taux Nombre d'imagettes
papier 0.66% 1707

film_plastique 0.53% 845
carton 97.56% 404

barquette_opaque 0.19% 376
metal 0.69% 204

pet_opaque 0.42% 75
pet_clair 0.16% 73
etiquette 0.04% 69

pet_fonce 0.04% 7
pehd 0.01% 4

textiles_sanitaires 0.01% 3
kraft 0.05% 1

Répartition des matériaux
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Niveau de service de la caméra : 94.0%
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